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一、工程概况：
二、检测方法
根据超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 (CECS 02：2005）的要求，共布置10个测区，测区大小约为200mm(200mm，每个测区测量三个超声点；在每个测区的两相对面上各测取8个回弹值，共16个回弹值。按单个构件计算综合法推定强度。
测区抗压强度换算值计算公式为：
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式中a为常数项系数；b、c为回归系数；
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为混凝土强度换算值(MPa)；
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分别为修正后的测区声速值及回弹值。
三、检测结果
  根据超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程 (CECS 02：2005），当按单个构件检测时，单个构件的混凝土推定强度值取该构件各测区中修正后的最小的混凝土强度换算值。各构件的强度推定值见下表：
四、说明：
本报告正文共  页。
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